
ポリエチレン製タンク劣化診断
紫外線によるPE製タンクの劣化を科学的に分析します。

ポリエチレンタンクは薬品・紫外線・熱などさまざまな要因によって劣化（物性が低下）します。
劣化が進行するとタンクやノズルの割れにつながるため点検が必要となります。

修理工房 直治郎ではタンクの紫外線劣化診断を無料で行い、タンク更新の目安を知るお手伝いをします。
診断はタンク表面のサンプリングや外観で行うため、ラインの稼働を止めることなく実施できます。

校　正

ご用命は

修理工房 直治郎に関するより詳しい情報は

直治郎
http://www.orange-book.com/

検索

〒105-0004 

お客様相談室（製品に関するお問い合わせ）
TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

東京都港区新橋4丁目28番1号

無料

ダイライト（株）、スイコー（株）提供対応製品 ポリエチレン製タンク ※FRP製タンクはご相談ください。

183-5533
183-5532

ダイライト（株） PE製タンク劣化診断依頼キット
スイコー（株）   PE製タンク劣化診断依頼キット

発注コード 品　名
劣化診断依頼書1枚、専用ヤスリ1個
劣化診断依頼書1枚、専用ヤスリ2個

セット内容
SHINDANKIT-D
SHINDANKIT-S

品　番

診断するタンクを選定
してください。

タンクの表面を専用の「ヤスリ」でサンプ
リングします。
※スイコー製は天板と側面をサンプリングします。

サンプリングした「ヤスリ」
と「劣化診断依頼書」をご返
送ください。

診断結果をグラフと5段
階評価で報告します。

ご
依
頼
の
流
れ

天板部をウエス等で拭
いて汚れを落とします。

1

専用ヤスリです。

2

専用ヤスリで天板
部をこすります。

3

ヤスリ全体に樹脂が付
くようにしてください。

4

ヤスリ

劣化診断
依頼書
劣化診断
依頼書

￥0
￥0

価格（1セット）
発注単位1セット メーカー直送

※依頼キット発送前に、メーカーからユーザー様名、診断台数、実施日を確認することがあります。


